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摘要：为了降低饮用水在消毒过程中产生的消毒副产物三氯乙腈（TCAN），以 TCAN 为

研究对象，采用铁还原工艺研究其降解 TCAN 的效能、机制和动力学。 结果表明，铁粉还

原能有效的降解饮用水中的 TCAN，降解效果会随着温度升高、反应时间增加、铁粉投加

量增加而提高。 当 TCAN 的初始浓度为 40 μg/L，还原铁粉的投加量为 12.50 g/L，反应经

过 240 min 后，TCAN 的降解效率达到了 80.44 %。 铁粉以氢解反应的方式降解 TCAN，
呈现一级反应的动力学特征。
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Abstract：In order to reduce the disinfection by -product (trichloroacetonitrile, TCAN)
produced by disinfection process in drinking water, the effect, mechanism and kinetics of
TCAN degradation by iron reduction process were studied. The results indicate that reduced
iron powder effectively degrades TCAN in drinking water. The degradation effect increases
with higher temperature, longer reaction time, larger dosage of reduced iron powder. When the
initial concentration of TCAN was 40 μg/L, the dosage of iron powder was 12.50 g/L, and the
reaction time was 240 minutes, the degradation efficiency of TCAN reaches 80.44 % .
Reduced iron powder degrades TCAN by a hydrogenolysis reaction which shows a first order
kinetics.
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饮用水消毒副产物，因为其严重的致癌、致畸

和致突变作用[1]，已经越来越引起人们的关注。 卤

代乙腈是一类毒性较强的含氮类消毒副产物 [2]，专

业的遗传毒性研究成果显示， 该类副产物能够明

显的导致遗传病症中的基因出现突变与染色体发

生畸变等[3]。 调查显示，在国内外的饮用水中及配

水管网中都发现有卤乙腈的存在 [4-5]，其中就包括

了三氯乙腈（TCAN）。目前国内外对 TCAN 的研究

还主要局限在毒理学方面，因此，对其中的控制技

术进行深入有效的研究， 可有效的保障人类的饮

用水安全。
美国科学家 Sweeny[6]开展过用铁处理氯代脂

肪烃溶液的研究，Gillham 等[7-8]也阐述过铁用于修

复受污染的地下水的可行性，楚文海等 [9-10]用 Fe/
Cu 参与的催化还原反应来研究三氯乙酸的降解，
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试验效果显著， 所以用零价铁处理被污染的水也

是一个研究热点。本论文采用铁还原工艺，研究其

降解三氯乙腈的效能和机制。

1 试验材料与分析方法

1.1 试剂、仪器

试剂：TCAN 的标准品： 优级纯；1,2-二溴丙

烷：优级纯；还原 Fe 粉：优级纯；MTBE：优级纯；去

离子水、无水硫酸钠：分析纯。
仪器：岛津 GC-2010 plus 型气相色谱仪： 岛

津国际贸易(上海)有限公司；岛津 A0C-20I, GC-
2010 型自动进样器：岛津国际贸易(上海)有限公

司；SB1000DTY 型超声波扫频清洗机： 宁波新芝

生 物 科 技 有 限 公 司； 电 子 天 平：Sartorius 公 司 ；
DHG-9 146 A 型电热恒温鼓风干燥箱：上海精宏

试验设备有限公司；移液枪：dragon 公司；恒温往

复式摇床：IKS 公司； HYG-Ⅱ型恒温摇瓶柜：华

利达实验设备有限公司；Sension 3 型 PH 测定仪：
Hach 公司。
1.2 试验配水

用丙酮将 TCAN 进行稀释，配成浓度 0.5 mg/
mL 的母液，在低温条件下保存于棕色瓶中。 定量

取出一部分的母液，用丙酮继续稀释成 10 μg/mL
的试验水样，以备试验。
1.3 水样的预处理

将无水 Na2SO4 经过 1 h 恒温干燥后，用电子

天平称取 8 g 放到 40 mL 样品瓶内。 使用移液管

吸取 25 mL 液体，添加到含有无水 Na2SO4 的样品

瓶内。将其放置于恒温摇床中，充分振动直到无水

Na2SO4 全部溶解。 在溶解完全后， 向其中添加 2
mL 左右的内标溶液（1,2-二溴丙烷被 MTBE 稀释

到 150 μg/L）， 样品放置于恒温摇床上进行 5 min
振动，再维持 2 min 的静止状态，最后从溶液的有

机层中提取 0.5 到 1mL 进行 GC 的分析检测。
1.4 分析方法

选用 Rtx-5（30 m×0.25 mm×0.25 μm）毛细管

色谱柱， 以氮气为载气， 气象色谱仪进样口温度

110 ℃，柱头压强为 101.4 kpa，分流式进样，进样

量设为 3 μL。 气相色谱仪的升温程序为：将初始

温度设置成 35 ℃，保持 5 min 恒温；再以 5 ℃/分
的升温速率提升温度到 60 ℃，保持此温度 1 min。

标准曲线的相关系数大于 0.99， 加标回收率

为 98.9~102.4 %， 标准差和相对标准偏差分别为

1.42~2.16 μg/L 和 5.37~14 %，均符合美国环保署

规定的 100±30 %范围之内，准确度较高。 色谱图

如图 1、图 2 所示。

2 结果与讨论

2.1 反应时间对降解 TCAN 效果的影响

取 8 个锥形瓶， 分别加入 100 ml 浓度为 40
μg/L 的 TCAN 溶液，同时投加 0.125 g 的铁粉，将

这组锥形瓶放入恒温摇瓶柜，在转速为 130 r/min,
温度为 20 ℃的条件下， 每隔 30 min 取出一个锥

形瓶进行取样分析检测。 结果如图 3

由图 3 可知： 随着反应时间的增加 TCAN 的

浓度在逐渐减小，去除率逐渐提高。 在经过 4 h 反

应后，去除率高达 65 %。 关于还原 Fe 如何降解水

体内部氯化物专家普遍认为的是氢解机理 [11-13]，该

种机理主要为氯化物与铁的直接反应， 其中铁元

素进行氧化反应失去一部分电子， 氯化物则被还

原，同时得到一部分电子，由此获得的方程式为：
H++RClx+Fe0 →Fe2++Cl-+ RHClx-1

图 1 1,2-二溴丙烷色谱图
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图 2 TCAN 色谱图
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图 3 铁粉降解 TCAN 的效果
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结合图 3 铁粉降解 TCAN 的趋势图， 先假设

铁粉对 TCAN 的降解规律符合一级反应动力学，
则有：

In(CrCAN.0/CrCAN)=kt+b
将图 3 中对应的浓度数据代入上式得到的数

据点在坐标图上标出，对其进行线性拟合，结果如

图 4。

由图 4 可知， 反应时间改变时， 拟合得到直

线， 表示铁粉在对 TCAN 进行降解时所相对的 ln
（CA.0/CA）和时间之间关系特征呈现线性特征，其

中的相关系数为 R2=0.9825>0.875，按照统计学专

业的系数表显示 [14]， 该拟合直线达到 99 %可信

度 ， 意 味 着 拟 合 的 直 线 能 证 明 还 原 铁 粉 降 解

TCAN 的反应符合一级反应动力学。
2.2 铁粉投加量对降解 TCAN 效果的影响

取四组锥形瓶，每组 8 个，四组锥形瓶内分别

投 加 0.125 g、0.25 g、0.75 g、1.25 g 的 还 原 铁 粉，
再加入 100 ml 浓度为 40 μg/L 的 TCAN 溶液，将

四组锥形瓶放入恒温摇瓶柜，在转速为 130 r/min,
温度为 20 ℃的条件下,间隔 30 min 从每组锥形瓶

中取出一个进行取样分析检测，TCAN 的剩余浓

度变化的趋势见图 5。

由图 5 可以看出， 当逐渐增加还原铁粉的投

加 量 ，TCAN 去 除 率 逐 渐 提 高 。 在 40 μg/L 的

TCAN 试剂中， 还原 Fe 粉总量自 1.25 g/L 缓慢的

上升直到 12.50 g/L，经过 4 h 后，TCAN 的浓度自

14.32 μg/L 开始下降到 8.138 μg/L，相应的去除率

从 65 %提高至 80.44 %。随着还原铁粉量的增加，
能够参加反应的 TCAN 可以在铁粉中得到电子从

而被降解[15]，因此能够提高其去除率。
对不同铁粉投加量下的浓度值进行拟合，结

果如图 6。

表 1 结果显示， 当铁粉投加量逐渐增大时，拟

合的直线方程反应速率常数也在逐渐增加, 说明铁

粉投加量越大, TCAN 去除的越快，降解效率越高。
2.3 TCAN 初始浓度影响降解效果的程度

取四组锥形瓶，每组 8 个，四组锥形瓶内分别

加入 20 μg/L、40 μg/L、60 μg/L、80 μg/L 的 TCAN
溶液 100 ml，将四组锥形瓶放入恒温摇瓶柜，在转

速 为 130 r/min, 温 度 为 20℃的 条 件 下 , 间 隔 30
min 从 每 组 锥 形 瓶 中 取 出 一 个 进 行 取 样 分 析 检

测，结果见图 7。
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图 4 还原铁粉降解 TCAN 的 ln（CA.0/CA）与时间的关系
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图 5 铁粉投加量的变化影响 TCAN 降解的规律
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图 6 ln（CA.0/CA）与时间的关系

表 1 不同铁粉投加量下降解 TCAN 的速率方程

序号 还原铁粉质量浓度（g/L） 线性方程 K R2

1 1.25 ln（CA.0/CA）=0.00432t+0.079 0.00432 0.9823
2 2.5 ln（CA.0/CA）=0.00487t+0.109 0.00487 0.9802
3 7.5 ln（CA.0/CA）=0.00544t+0.078 0.00544 0.9903
4 12.5 ln（CA.0/CA）=0.0064t+0.158 0.0064 0.9745
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图 7 TCAN 初始浓度对降解效果的影响
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图 8 不同 TCAN 初始浓度条件下 ln（CA.0/CA）与时间的关系

表 2 初始浓度变化时铁粉降解 TCAN 的速率方程

序号 初始浓度（μg/L） 线性方程 K R2

1 20.58 ln（CA.0/CA）=0.00515t+0.0756 0.00515 0.97071

2 40.92 ln（CA.0/CA）=0.00432t+0.07999 0.00432 0.98233

3 60.63 ln（CA.0/CA）=0.00421t+0.07999 0.00421 0.98263

4 80.28 ln（CA.0/CA）=0.00214t+0.05743 0.00214 0.96505

表 3 温度改变时铁粉与 TCAN 的降解速率的方程

序号 温度（℃） 线性方程 K R2

1 10 ln（CA.0/CA）=0.00285t+0.08867 0.00285 0.94201

2 20 ln（CA.0/CA）=0.00432t+0.07999 0.00432 0.98233

4 30 ln（CA.0/CA）=0.00599t+0.08258 0.00599 0.98329
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图 9 温度对 TCAN 的降解影响

如图 7 所示，不同的初始浓度下，三氯乙腈降

解的趋势不同，且初始浓度越小，对应的降解曲线

变化的越缓慢。该种状况出现的原因主要为，若铁

粉的投加量保持相同，等同于反应位点保持恒定，
与铁粉发生反应的 TCAN 的浓度相对较低， 则与

之相适应的位点过多，在 TCAN 浓度相对增多时，
那么，和位点接触同时反应量也增加，导致相等时

间间隔中的降解总量有所增长， 但是反应速率降

低。
拟合获得的直线见图 8。

从表 2 得知， 初始浓度由 20.58 μg/L 变化到

60.63 μg/L，速率常数 K 分别是 0.00515、0.00432、
0.00421，差异不明显；自 60.63 μg/L 变化到 80.28
μg/L 时，常数 K 自 0.00421 减少到 0.00214，由此

可见，在和低浓度的情况进行比较时，此时整体变

化更大。
2.4 温度影响降解 TCAN 效果

取三组锥形瓶，每组 8 个，在三组锥形瓶内各

加入 0.125 g 还原铁粉和 100 ml 浓度为 40 μg/L
的 TCAN 溶液，将三组锥形瓶放入恒温摇瓶柜，在

转速为 130 r/min, 在温度处于 10 ℃、20 ℃、30 ℃
时，间隔 30 min 从每组锥形瓶中取出一个进行分

析检测，检测结果见图 9。

由图 9 知， 反应 4 h 后， 当温度在 30 ℃、20
℃、10 ℃时，三氯乙腈去除率对应为 76 %、65 %、
50 %。 前 2 h 内，化学反应速率快，此时的 TCAN
氯化物与铁粉的含量都相对比较充足，因此，该物

质可以相对较为充分的从铁中获得充足的电子发

生还原反应；接下来的时间段内，两者的浓度都降

低了,那么发生反应的速率也会随之减小。
伴随温度的上升，TCAN 分子获得的能量增

加，充分发生活化，在和铁粉进行接触以后，进行

的有效碰撞次数增加， 进而使发生反应的机率增

加，反应速率增加 [16]。 反应速率常数变大，导致在

相同的时间内 TCAN 的降解率变大。
将不同温度下对应的浓度值进行线性拟合，

结果如表 3。

从表 3 可得， 温度与反应速率的常数呈正比

关系，温度为 10 ℃时，反应速率常数为 0.00285，
当温度升高至 30 ℃时， 反应速率常数也增加至

0.00599，表明在相等的反应时间段内，TCAN 被降

解的越快，同时相关系数超出 0.94，结果可靠。

3 结论

a） 还原铁粉对 TCAN 有很好的降解效果，随

着反应时间增加，TCAN 浓度在减小，去除率逐渐

提高。
b） 随着还原铁粉投加量的增加，TCAN 去除

（下转第 6 页）
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率提高， 当还原铁粉的量从 1.25 g/L 逐渐增加到

12.50 g/L，去除率从 65 %提高至 80.44 %。
c） 随着初始浓度的增加，TCAN 的去除量在

增加，去除率在减小；随着温度的升高，铁粉还原

对 TCAN 的去除率提高， 当温度由 10 ℃上升到

30℃的时候，去除率则由 50 %提高到了 76 %。 铁

粉以氢解反应的方式降解 TCAN， 呈现一级反应

的动力学特征。
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